
ПУМПУР В. А., БАРАНОВСКИЙ К. Э., ДУВАЛОВ П. Ю.,      
АНДРИЕНКО В. М., ДЕМЕНТЬЕВ В. А. 

Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев), Белорусский 
национальный технический университет (г. Минск). 

30. Устройство для комбинированного магнитно-динамического 
упрочнения поверхностей валов с применением управляемого электромагнита. 

ТАРАДЕЙКО И. А.  
Белорусско-Российский университет (г. Могилев). 
31. Разработка технологической оснастки для прессования твердосплавной 

пластины PNUA 110408. 
ТРОПЫНИН П. А., ЖИГАЛОВ А. Н. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
32. Влияние на толщину и структуру цинкового покрытия 

продолжительности процесса термодиффузионного цинкования в насыщающей 
смеси на основе отхода – цинковой пыли. 

УРБАНОВИЧ Н. И., БАРАНОВСКИЙ К. Э., БЕНДИК Т. И.,         
ЕГОРОВА А. Л., КОРОТКИН Г. П. 

Белорусский национальный технический университет, Белорусский 
государственный технологический университет (г. Минск), Институт 
технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 

33. Автоматизация создания твердотельных моделей. 
ХАТЕТОВСКИЙ С. Н., ПУСКОВ О. М., ГАЛЮЖИН М. А. 
Белорусско-Российский университет (г. Могилев). 
34. Влияние гравитационной перегрузки и времени центрифугирования 

центробежного литья на кристаллизацию алюминиевых сплавов. 
ЧЕКУЛАЕВ А. В., КОТОВИЧ Д. В. 
ОАО «НПО Центр» (г. Минск). 
35. Повышение ударной вязкости твердосплавного режущего инструмента 

работающего в условиях прерывистого резания. 
ЧЕРНЯКОВ Ю. Д., ЖИГАЛОВ А. Н. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
36. Влияние скорости охлаждения расплава на микроструктуру 

заэвтектического силумина. 
ШЕПЕЛЕВИЧ В. Г., ГУСАКОВА О. В., ГУСАКОВА С. В. 
Белорусский государственный университет, Международный 

государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова Белорусского 
государственного университета (г. Минск).  

 
 
Подписано в печать 22.02.2024 г. Формат 60х84/16. Бумага офсетная.  

Гарнитура Таймс.  Печать трафаретная.  Усл. печ. л. 0,47.  Уч.-изд. л. 0,50.  
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Издатель и полиграфическое исполнение:  

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 
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Государственное научное учреждение  
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ И ПРОГРАММА  
Международной научно-технической конференции 

«Технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
21–22 марта 2024 г. 

 
 

 
 

Могилев 2024 



 

 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие               
в работе Международной научно-технической 
конференции «Технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 
которая состоится 21–22 марта 2024 года в 
Белорусско-Российском университете. 

Пригласительный билет является 
основанием для участия в конференции.  

 

Регистрация участников конференции будет проводиться: 
21 марта с 930 до 1030 – корп. 7 Белорусско-Российского университета       

(г. Могилев, ул. Ленинская, 89 Б), 2 этаж, актовый зал. 
 

Проживание: 
    Гостиница «Могилев» – г. Могилев, пр. Мира, 6 (www.hotelmogilev.com);  
    Гостиница «Губернская» – г. Могилев, ул. Ленинская, 56 (www.gubernsky.by). 

 

Телефон для справок: 
(+375 222) 71-37-59, (+375 29) 745-08-51  
Хатетовский Станислав Николаевич  
(+375 222) 71-33-47 
Полетаева Юлия Евгеньевна 
Брискина Ирина Владимировна (ответственный секретарь оргкомитета)  
Расходы иногородних участников конференции за счет командирующего 

учреждения. 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 21 марта в 1030 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

21 марта 
Белорусско-Российский университет, актовый зал, корп. 7  

Регистрация участников конференции  930-1030 
Пленарное заседание      1030-1300 

Институт технологии металлов НАН Беларуси, 
отраслевая лаборатория металлургии сплавов  

Работа конференции     1400-1730 

22 марта 
Белорусско-Российский университет, актовый зал, корп. 7  

Институт технологии металлов НАН Беларуси, 
отраслевая лаборатория металлургии сплавов  

Работа конференции     1000-1500 

 

РЕГЛАМЕНТ 
Доклад на пленарном заседании   до 15 мин. 
Доклад на конференции     до 10 мин. 
 

Пригласительный билет и программа размещены на сайте www.bru.by 
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21. Обоснование выбора геометрических параметров индентора и энергии 
микроударного деформирования для достижения достаточной 
чувствительности и точности при измерении твердости чугуна.    

КРЕНЬ А. П., МАЦУЛЕВИЧ О. В., ПРОТАСЕНЯ Т. А.,                   
ТУРСУНОВ Н. К., УРАЗБАЕВ Т. Т., НИКИФОРОВ А. В., ДЕЛЕНДИК М. Н. 

Институт прикладной физики НАН Беларуси (г. Минск), Ташкентский 
государственный транспортный университет (г. Ташкент), Белорусский 
государственный университет, Филиал Белорусского национального 
технического университета «Межотраслевой институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию 
персонала» (г. Минск). 

22. Прерывистость резания и стружкообразование при лезвийной 
обработке чугунов. 

КУБРАКОВ И. В., ЖИГАЛОВ А. Н. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
23. Влияние степени анизотропии поверхностного натяжения между 

расплавом и первичным кристаллом на устойчивость их роста из бинарного 
расплава. 

ЛЕБЕДИНСКИЙ Ю. А., БРАНОВИЦКИЙ А. М. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси, Белорусско-Российский 

университет (г. Могилев). 
24. Использование тлеющего разряда для инженерии поверхностных 

структур на твердосплавном инструменте. 
ЛОГВИН В. А. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
25. Исследование влияния состава медных отходов на структуру и 

свойства литых жаропрочных бронз. 
ЛОЗИКОВ И. А. 
Белорусско-Российский университет (г. Могилев). 
26. Исследование технологических свойств алюминиевого сплава RS300 

(АК10ч). 
ПЕТРОВ А. Н., БЕССОНОВА Н. А., ПЕТРОВ П. А., БАСЮК Т. С., 

КОЧКУРОВ В. О. 
Московский политехнический университет, ООО «НПП Автотехнология-

МАМИ», АО «Центр аддитивных технологий» (г. Москва). 
27. Структура и свойства кремний углеродных нанофазных частиц, 

получаемых из органического сырья. 
ПОВШОК Т. О., ОВЧИННИКОВ Е. В., ЯДЫКИН С. А. 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы                 

(г. Гродно), NST Group (г. Тель-Авив). 
28. Силы резания при обработке плоских поверхностей деталей концевыми 

фрезами на стенках с ЧПУ. 
ПОПОК Н. Н., АНИСИМОВ В. С. 
Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой     

(г. Новополоцк). 
29. Повышение износостойкости высокохромистого чугуна путем 

стабилизации аустенитно-карбидной структуры отливок крупногабаритных 
защитных деталей дробильно-размольного оборудования. 
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Институт порошковой металлургии имени академика О. В. Романа             
(г. Минск). 

12. Расчет интенсивности звуковой энергии для обработки твердого сплава 
методом аэродинамического звукового упрочнения. 

ЖАРИКОВ А. Н., ЖИГАЛОВ А. Н. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
13. Качество отливки из стали 45, получаемой заливкой в металлическую 

форму после электрошлакового тигельного переплава (ЭШТП). 
ЖИГАЛОВ А. Н., ЛОГВИН В. А., МЕШКОВ А. Д., САЗОНЕНКО И. О. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
14. Теоретические и технологические принципы разработки спеченных 

фрикционных материалов и изделий на их основе. 
ИЛЬЮЩЕНКО А. Ф., ЛЕШОК А. В. 
Институт порошковой металлургии имени академика О. В. Романа             

(г. Минск). 
15. Методы повышения КПД передач с промежуточными телами качения 

путем выбора конструкций беговых дорожек. 
КАПИТОНОВ А. В., КУРБАННАЗАРОВ А. Ш. 
Белорусско-Российский университет (г. Могилев). 
16. Трибоокисление как основной механизм самоорганизации 

многослойных наноламинатных покрытий на режущем инструменте для 
высокоскоростного сухого резания. 

КОНОВАЛОВ Е. П., КОВАЛЕВ А. И., ВАЙНШТЕЙН Д. Л.,      
ВАХРУШЕВ В. О., АТАМАНОВ С. М., ТОМЧУК А. А. 

Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии     
им. И. П. Бардина (г. Москва). 

17. Влияние на микроструктуру высокохромистого чугуна наружного 
расплавляемого источника теплоотвода. 

КОРОТКИН Г. П., АНИСОВИЧ А. Г., ДУВАЛОВ П. Ю.,          
АНДРИЕНКО В. М. 

Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев), Институт 
прикладной физики НАН Беларуси (г. Минск). 

18. Литье деталей для центробежного дробильно-размольного 
оборудования из износостойких хромистых чугунов в ИТМ НАН Беларуси. 

КОРОТКИН Г. П., БАРАНОВСКИЙ К. Э., ПУМПУР В. А.,          
ДУВАЛОВ П. Ю., АНДРИЕНКО В. М., ДЕМЕНТЬЕВ В. А. 

Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев), Белорусский 
национальный технический университет (г. Минск).  

19. Расширение технологических возможностей алмазно-абразивного 
инструмента. 

КОСТЮКЕВИЧ П. А., КУЗЕЙ А. М., ЛЕБЕДЕВ В. Я.,            
ФРАНЦКЕВИЧ А. В. 

Физико-технический институт НАН Беларуси (г. Минск). 
20. Структурные изменения в полиамидных покрытиях, формируемых по 

различным технологиям нагрева изделий. 
КОСТЮКОВИЧ Г. А., ОВЧИННИКОВ Е. В., ПОПРУКАЙЛО А. В., 

ЭЙСЫМОНТ Е. И., КУЗНЕЦОВА Е. В.  
ОАО «Белкард», Гродненский государственный университет имени        

Янки Купалы (г. Гродно). 
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ОРГКОМИТЕТ 
 

 

Председатель - ЛУСТЕНКОВ М. Е., д-р техн. наук, проф., ректор 
Белорусско-Российского университета (г. Могилев) 

Сопредседатели: - ПАШКЕВИЧ В. М., д-р техн. наук, проф., проректор         
по научной работе Белорусско-Российского университета          
(г. Могилев) 

 - 
 
- 

ЖИГАЛОВ А. Н., д-р техн. наук, доц., директор Института 
технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев) 
ШЕЛЕГ В. К., член-корреспондент НАН Беларуси,           
д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой «Технология 
машиностроения» Белорусского национального 
технического университета (г. Минск) 

 - ЗАЛЕССКИЙ В. Г., д-р техн. наук, проф., директор 
Физико-технического института НАН Беларуси (г. Минск) 

Ответственный 
секретарь 

- БРИСКИНА И. В., начальник патентно-информационного 
отдела Белорусско-Российского университета (г. Могилев) 

Члены оргкомитета: - ШАБУНИН С. Л., проректор Белорусско-Российского 
университета (г. Могилев) 

 - ХАТЕТОВСКИЙ С. Н., канд. техн. наук, доц.,                  
зав. кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты» 
Белорусско-Российского университета (г. Могилев) 

 - МАСЛОВ А. Р., д-р техн. наук, проф., проф. кафедры МТ2 
«Инструментальная техника и технологии» Московского 
государственного университета имени Н. Э. Баумана         
(г. Москва) 

 - ПОПОК Н. Н., д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой 
«Технология и оборудование машиностроительного 
производства» Полоцкого государственного университета 
имени Евфросинии Полоцкой (г. Новополоцк) 

 - ДЕВОЙНО О. Г., д-р техн. наук, проф., зав. отраслевой 
научно-исследовательской лабораторией плазменных и 
лазерных технологий Белорусского национального 
технического университета (г. Минск) 

 - ЖОЛОБОВ А. А., канд. техн. наук, проф., проф. кафедры 
«Технология машиностроения» Белорусско-Российского 
университета (г. Могилев) 

 - БОДЯКО А. М., канд. техн. наук, директор                
УЧНПП «Технолит» (г. Могилев) 

 - КОЖЕВНИКОВ М. М., канд. техн. наук, доц.,                   
зав. кафедрой «Автоматизация технологических процессов 
и производств» Белорусского государственного 
университета пищевых и химических технологий               
(г. Могилев) 

 - СВИРЕПА Д. М., канд. техн. наук, доц.,                         
декан машиностроительного факультета Белорусско-
Российского университета (г. Могилев)  

 - 
 

ШЕМЕНКОВ В. М., канд. техн. наук, доц., зав. кафедрой 
«Технология машиностроения» Белорусско-Российского 
университета (г. Могилев) 
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ПРОГРАММА 
21 марта         Начало в 1030 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Открытие конференции. Вступительное слово 
ЛУСТЕНКОВ Михаил Евгеньевич, д-р техн. наук, проф., ректор 

Белорусско-Российский университет (г. Могилев) 
 
1. Промышленная апробация твердосплавных пластин марки «BYTC» 
ЖИГАЛОВ Анатолий Николаевич, д-р техн. наук, доц., директор  
БАШАРИМОВ Максим Владимирович, ведущий инженер  
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев) 
           
2. Псевдосплавы на основе вольфрама для защиты от ионизирующего 

излучения, полученные с использованием механоактивированных 
прекурсоров 

ГРИГОРЬЕВА Татьяна Федоровна, д-р хим. наук, доц., старший научный 
сотрудник  

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (г. Новосибирск)  
ДЬЯЧКОВА Лариса Николаевна, д-р техн. наук, проф., главный научный 

сотрудник лаборатории сверхтвердых и износостойких материалов;  
ИЛЬЮЩЕНКО Александр Федорович, д-р техн. наук, проф., акад., 

директор; 
ОСИПОВ Владимир Анатольевич, зав. лабораторией сверхтвердых и 

износостойких материалов 
Институт порошковой металлургии имени академика О. В. Романа             

(г. Минск) 
ВОСМЕРИКОВ Сергей Владимирович, научный сотрудник; 
ДЕВЯТКИНА Евгения Тимофеевна, научный сотрудник 
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (г. Новосибирск)  
 
3. К преподаванию через науку. Опыт использования методов и 

результатов научных исследований в учебном процессе Белорусско-
Российского университета 

ХАТЕТОВСКИЙ Станислав Николаевич, канд. техн. наук, доц.,               
зав. кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты» 

Белорусско-Российский университет (г. Могилев)  
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Доклады 
1. Повышение технологичности выпускаемой продукции как фактор 

повышения конкурентоспособности станкостроительного производства.  
АБРАМЯН В. Г.  
Российско-Армянский университет (г. Ереван). 
2. Достижимая точность и масса исходной заготовки в 

автоматизированной линии кольцераскатки. 
АНТОНЮК В. Е., САНДОМИРСКИЙ С. Г., ТИМОШЕНКО Н. П. 
Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси (г. Минск). 
3. Оборудование для кольцераскатного производства. 
АНТОНЮК В. Е., САНДОМИРСКИЙ С. Г., ЯВОРСКИЙ В. В. 
Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси (г. Минск),     

ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»           
(г. Жодино). 

4. Термическая обработка вторичных силуминов с повышенным 
содержанием железа. 

БАРАНОВ К. Н., ГРУША В. П., ГУТЕВ А. П. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
5. Исследование влияния внутренних охлаждающих элементов на 

структуру отливок из износостойких хромистых чугунов. 
БАРАНОВСКИЙ К. Э., УРБАНОВИЧ Н. И., ЖУМАЕВ А. А.,      

ДУВАЛОВ П. Ю., АНДРИЕНКО В. М. 
Белорусский национальный технический университет (г. Минск), 

Навоийский государственный горно-технологический университет (г. Навои), 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 

6. Методика регулирования режимов в установке аэродинамического 
звукового упрочнения. 

БУРЦЕВ И. О., ЧЁРНЫЙ В. А., ЖИГАЛОВ А. Н. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
7. Применение ультразвуковой линии очистки УЗЛО-4 для подготовки 

поверхностей твердосплавных пластин под нанесение PVD покрытий. 
ВОЛКОВ К. М., ЖИГАЛОВ А. Н., ЖАРИКОВ А. Н. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
8. Формирование структуры и свойств серого чугуна в полых заготовках 

при литье намораживанием. 
ГРУША В. П., ГУТЕВ А. П., БАРАНОВ К. Н. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
9. Влияние комплексного легирования хромом и марганцем на структуру 

силуминов с повышенным содержанием железа. 
ГУТЕВ А. П., БАРАНОВ К. Н., ГРУША В. П. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
10. Испытание на износостойкость хромистого чугуна с внедренными 

твердыми частицами. 
ДУВАЛОВ П. Ю, АНДРИЕНКО В. М., КАЛЕНТИОНОК А. И., 

РУБАНОВА Т. М., МЕЛЬДЗЮК А. К. 
Институт технологии металлов НАН Беларуси (г. Могилев). 
11. Инфильтрированные антифрикционные материалы на основе графита 

для подшипников скольжения. 
ДЬЯЧКОВА Л. Н., ИЛЬЮЩЕНКО А. Ф., ОСИПОВ В. А. 
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